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Enduit de ragreage, spécial chantier
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ARDEX CL 100

Enduit de ragréage, spécial chantier

schiitzt UMWELT und
GESUNDHEIT

Domaine d’application:

Ragréage de chapes en ciment, chapes en sulfate de
calcium, chapes en asphalte coulé, chapes magnésites,
sols en béton et tout autre support — avant la pose de
revétements de sols.

A l'intérieur

Description:

Poudre grise avec ciments spéciaux, matieres de remplis-

sage sélectionnées et poudres synthétiques bien disper-
sées.

Mélangée a I'eau, on obtient un mortier souple, fluide et
autolissant, utilisable pendant 30 minutes environ.

Le mortier durcit rapidement par hydratation et séchage,
de sorte qu'on obtienne une masse pauvre en tensions.

Composition :

Ciments spéciaux, copolymere d'acétate de polyvinyle,
matieres de charge minérales, matiéres de charge silica-
tées et additifs.

Préparation du support:

Le support doit étre sec, stable, capable de supporter
des charges, libre de poussiéres et de tous agents
séparateurs.

Recommandations des primaires:

Chape en ciment ARDEXP52 = 1:5

Sols en béton ARDEXP52 = 1:3

Chapes en sulfate de calcium | ARDEXP52 = 1:3

Chapes magnésites ARDEX P52 = 1:1/2
ARDEX P 82

Chapes en asphalte coulé,

sablé sans primaire

Chapes en asphalte coulé,

mal sablé ARDEX P 82

Terrazzo, carreaux et dalles | ARDEXP52 = 1:1/2
ARDEX P 82

Restes de colle, ARDEX P52 = 1:1/2

résistant a I'eau ARDEX P 82

Chapes en ciment/bétons,

trop humides ARDEX EP 2000

Respecter les fiches techniques des primaires; méme
lors de l'utilisation de ARDEX P51.

Les chapes coulées en sulfate de calcium sont a polir et
a aspirer selon la fiche BEB.

Application:

Verser de I'eau claire dans un récipient propre et y ajouter,
en remuant énergiquement, la quantité nécessaire pour
obtenir un mortier sans grumeaux.

Dosage:env. 6 | d'eau pour 25 kg de poudre
ARDEX CL 100. Le mortier est utilisable pendant
30 minutes par tempé-rature de +18°C a +20 °C.

Les températures plus basses prolongent le temps
d'utilisation et les températures plus élevées le réduisent.

ARDEX CL 100 peut étre appliqué en épaisseur de
couches jusqu’a 5 mm. Sur support dense, appliquer en
couche d’au moins 1,5 mm.

ARDEX CL 100 peut étre mis en ceuvre a 'aide de pompes
a vis ou a pistons, au débit de 40 |/minutes environ.

Si le pompage est interrompu pendant plus de 30 minutes,
il convient de nettoyer la machine et les tuyaux.

Généralités:
La couche ARDEX CL 100 est praticable aprés 2,5 heures

par température de +18 °C a +20°C. Si un ragréage
ultérieur est nécessaire, I'effectuer dés praticabilité.

Des que la superficie de la couche ARDEX CL 100
commence a durcir, appliquer le primaire ARDEX P52
dilué 1:5 avec de I'eau avant de procéder au ragréage
ultérieur.

Appliquer ARDEX CL 100 par température supérieure
a +5°C.

Protéger la couche de ragréage d'un séchage trop rapide
dii aux rayons solaires et aux courants d'air.

Important:

Lors des travaux, tenir compte des normes valables et
fiches techniques.

Ne pas utiliser ARDEX CL 100 a I'extérieur et dans les
endroits constamment mouillés.

En cas de doute, effectuer une surface d'essai.



Remarque: Données techniques selon la norme

Contient du ciment. de qualité ARDEX:

GISCODE ZP 1 - Produit a base de ciment, pauvre  Proportion

en chromate. de mélange: env. 6 | d'eau: 25 kg de poudre
Irrite la peau. Peut provoquer de graves lésions oculai- Zg&l vol. d’eau: 3,5 vol. de poudre
res.Conserver hors portée des enfants. Porter des gants . '

et lunettes de protection. Eviter le contact avec les yeux, Densité: env.1,2 kg/I

la peau et les vétements. Poids

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec pré- ~ du mortier frais:  env.1,9 kg/I

caution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les len-  consommation:  env. 1,5 kg de poudre par m2 et mm

tilles de contact si la victime en porte. Continuer a rincer. L

e . . L Temps d’application
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. (+20°C): env. 30 mn
Stocker en endroit sec. Eliminer le contenu/récipient con-

formément a la réglementation locale / régionale / natio- ~ Praticabilité

. N o . .
nale / internationale (+20°C): env. aprés de 2,5 h
Possibilité
Elimination de revétement o
_ o o (+20°C): aprés un jour jusqu’a 5 mm
Ne pas rejeter a I'égout ou dans les canalisations/dans le . .
milieu naturel. Résistance , ,
a la compression: aprés 1jour env. 5 N/mm?
Vider sans laisser de résidus les sacs en papier sont recy- aprés 7 jours env. 27 N/mmi
clables (Interseroh). Rassembler les restes de produits et aprés 28 jours env. 35 N/mm
les n&qlar?gter_adl ea}[u‘. :_alsser durcir et les éliminer en tant Résistance ‘ .
que dechets Industriels. a la tenso-flexion: aprés 1 jour env.1,5N/mm?
. . . . A H 2
Aprés séchage, neutralité physiologique et écologique. apres 7 jours env. 5 N/mm
P g Py g g4 aprés 28 jours env. 8 N/mm?
Chaises a roulettes: oui
Chauffage au sol: oui
EMICODE: EC1+R = trés pauvre en émanationP-Us
Ange bleu : RAL-UZ 113
Marquage selon .
GHS/CLP : GHS05 « corrosif »
Signalisation : danger
Marquage selon
GGVSEB/ADR : aucun
Conditionnement: en sacs de 25 kg net
Stockage: env. 12 mois dans 'emballage
0432 d'origine fermé. Les sacs entamés
sont a refermer hermétiquement.
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten
13
53117
EN 13813:2002
ARDEX CL 100
Enduit de ragréage autolissant
EN 13813 : CT-C25-F6
Résistance a la compression : > 25 N/mm?
Résistance a la flexion : > 6 N/mm?
Résistance a I'abrasion selon Bohme : NPD - —— - -
X . Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations
Résistance a la traction : NPD d'utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques; cependant, elles ne
peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant
Valeur pH : NPD donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et I'exécution des
, . X travaux. Les regles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions
Réaction au feu : Al, techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener a effectuer des travaux
selon des recommandations bien définies.
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